Покраска автомобиля

Если Ваш автомобиль нуждается в покраске, то сегодняшний рынок предлагает большой выбор способов покраски и широкий выбор лакокрасочных материалов: эмали, смывки, шпаклевки, грунтовки, грунтопорозаполнители. 

Покраска - последовательность процессов, начинающихся обычно со сварочно-рихтовочных работ. 

Следующее - шлифовка и зачистка поверхностей, удаление ржавчины, масел, жиров, налета и других инородных частиц. 

Шпаклевка. Сначала грубое шпаклевание, затем более точное. Количество слоев нанесения шпаклевок может варьироваться в зависимости от материала шпаклевки и требуемого слоя для выравнивания поверхности. Обычно шпаклевка затвердевает в течение 15-20 минут при температуре +20°С.

После затвердения шпаклевки поверхность шлифуется. 

Далее на рабочий участок наносят грунтопорозаполнитель, который необходим для заполнения пор и возможных рисок от шлифовки. 

И только после этого, для того чтобы получить основу, готовую под нанесение лакокрасочного материала, наносят филер - грунт для нанесения как толстых, так и тонких слоев, который позволяет значительно ускорить процесс сушки и нанесения покрывных лакокрасочных материалов.
